
Erscheinungsbild

Natürliche Verwitterung
Die natürliche Verwitterung und Vergrauung von Holz kann aufgrund von unterschiedlicher Sonnenein-
strahlung und Regeneinwirkung auf den Terrassen und Fassaden variieren. Accoya Grey nimmt die natür-
liche Vergrauung, die bei jeder Holzart durch die UV-Einstrahlung der Sonne einsetzt, vorweg und sorgt für 
ein dauerhaftes und einheitliches Erscheinungsbild vom ersten Tag an.

Farbvariationen

Beispiel 1
Farbabweichungen zwischen den Brettern aufgrund 
von natürlichen Holzmerkmalen und Unterschieden 
zwischen verschiedenen Produktionschargen.

Beispiel 2
Farbabweichungen können um Äste, Harzgallen und 
anderen natürlichen Holzeigenschaften herum auf-
treten. Diese Besonderheiten können als natürliche 
Eigenschaft belassen oder ausgeschnitten werden.

Installation 4 Monate 12 Monate

Beispiel 1


